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1. WSTĘP. 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z przebudową drogi powiatowej nr 1322G polegającej na budowie ciągu pieszo rowerowego   

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt.1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z profilowaniem i 

zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne i obejmują: 

- plantowanie podłoża gruntowego , 

 

pod warstwy konstrukcyjne   

- zagęszczenie podłoża gruntowego,   

1.4  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w ST D.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.1.5. 

2. Materiały. 

Nie występują. 

3. Sprzęt. 

Do profilowania podłoża wykorzystać sprzęt typu koparki, równiarki, sprzęt do robót ręcznych. 

Do zagęszczenia podłoża należy użyć walca ogumionego lub ubijaka spalinowego w miejscach trudno dostępnych, 

zapewniającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczania. 

Cały sprzęt budowlany, maszyny, urządzenia i narzędzia powinny być w dobrym stanie, zapewniającym uzyskanie 

odpowiedniej jakości robót, w szczególności stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na 

właściwości gruntu podłoża. 

4. Transport. 

Nie występuje. 

5. Wykonanie robót. 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.5. 

5.2 Profilowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczeń. Należy 

usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 

umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. 

Zaleca się aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 

5.3 Zagęszczenie podłoża  

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania. 

Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w sposób 

zaakceptowany przez przedstawiciela Inwestora. 

Zagęszczenie podłoża należy kontrolować wg normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-

04481. Wskaźnik zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne i krawężnik 1,00. 

Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczaniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż 20% 

jej wartości. 

6. Kontrola jakości robót. 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.6. 

6.2 Sprawdzenie jakości robót. 

W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne w zakresie i z częstotliwością 

gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót. 



 

Wskaźnik zagęszczania należy sprawdzać wg BN-77/8931-12, przynajmniej w dwóch punktach, wybranych losowo 

na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż w jednym punkcie na 100 m2. 

Zagęszczenie należy kontrolować na podstawie normalnej próby Proctora, wg PN-88/B-04481. 

7. Obmiar robót. 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00. „Wymagania Ogólne” pkt.7. 

7.2 Jednostka obmiarowa. 

Jednostką obmiarową jest 1,00 m2. 

8. Odbiór robót.  

8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.8. 

8.2 Odbiór robót. 

Odbiór wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i 

ulegających zakryciu i powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw bez 

hamowania postępu robót. 

Wykonawca zgłasza do odbioru zakończony odcinek wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża . Do odbioru 

Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badań z bieżącej kontroli robót. 

Odbioru dokonuje przedstawiciel Inwestora na podstawie raportów Wykonawcy z bieżącej kontroli robót, 

ewentualnych uzupełniających badań i pomiarów . 

9. Podstawa płatności. 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.9. 

9.2 Cena jednostki obmiarowej. 

Cena 1m2 wykonania profilowania i zagęszczania podłoża obejmuje: 

− prace pomiarowe, 

− plantowanie dna podłoża gruntowego, 

− zagęszczenie podłoża, 

− badania i pomiary wg ST 

10. Przepisy związane. 

10.1 Normy 

1. PN-86/B-02480 „Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.” 

2. PN-81/B-04452 „Grunty budowlane. Badania polowe.” 

3. PN-88/B-04481 „Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.” 

4. PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.” 

5. BN-77/8931-12 „Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.” 

6. BN-72/8932-01 „Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.” 

7. BN-67/8936-01 „Drogi samochodowe. Odprowadzenie wód opadowych z drogi. Warunki techniczne  

   wykonania odbioru.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


