
1.      Prosimy o wskazanie kategorii ruchu przebudowywanego odcinka drogi. 

Odp.: KR3-4 

2.      Zgodnie z Szczegółową Specyfikacją Techniczną D.05.03.05a „Warstwa ścieralna z betonu 

asfaltowego”, tablica 1 „Stosowane mieszanki” wskazuje na zastosowanie mieszanek na KR3-

4. Natomiast zgodnie z tablicą 17 „Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 

do warstwy ścieralnej, dla ruchu KR3-4” przedstawia wymagania dla mieszanki dla kategorii 

ruchu KR1-2. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, jakie wymagania ma spełniać mieszanka 

mineralno-asfaltowa do warstwy ścieralnej. 

Odp.: Jak dla kategorii ruchu KR3-4 

3.      Zgodnie z Szczegółową Specyfikacją Techniczną D.05.03.05b „Nawierzchnia z betonu 

asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza”, tablica 1 „Stosowane mieszanki” wskazuje 

na zastosowanie mieszanek na KR3-4. Natomiast zgodnie z tablicą 19 „Wymagane 

właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej i wyrównawczej” 

przedstawia wymagania dla mieszanki dla kategorii ruchu KR1-2. Prosimy o jednoznaczne 

wskazanie, jakie wymagania ma spełniać mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy 

wiążącej i wyrównawczej. 

Odp.: Jak dla kategorii ruchu KR3-4 

 


